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技術資料／Ｆ－０１－０６                                               

 

AURUM®の耐熱水性 

 

エンプラの用途分野に於いては、酸，アルカリ，有機溶剤だけでなく煮沸（加圧）状態にある熱

水中で使用されることも多いようです。 

その場合、ＰＥＴ，ＰＢＴ，ＰＣ等の汎用エンプラやＵポリマーの様に樹脂の基本骨格中にエステ

ル結合を有するものは、加水分解により特性が著しく低下します。 

 

AURUM®はポリマー骨格中にエステル結合がないため、基本的には加水分解を受け難いが

他のエンプラと同様、破断伸度は大きく低下します。 

即ち、材料破壊に至るエネルギーが低下して、強くて脆い樹脂の態様を呈するので使用に当

たっては注意が必要です。 

 

１４０℃，１６０℃の熱水中に AURUM®を７日間浸漬した時の特性変化率を、表－１に示します。 

 

 

表－１：AURUM®の耐熱水性 
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AURUM®の耐熱水性 〔％〕 

（フィルム） 
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